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PERFORMANCE STEEL

Strenx® 700MC D/E

Allman produktbeskrivning

Hoghallfast konstruktionsstal pa 700 MPa
Strenx® 700MC D/E &r ett varmvalsat konstruktionsstal for kallformning med en ldgsta strackgrans pa 700 MPa fér starkare och léttare konstruktioner.

Strenx® 700MC D/E uppfyller eller dvertraffar kraven p& S700MC i EN 10149-2. Typiska till&mpningar omfattar ett stort urval komponenter och delar i
krévande lastbarande konstruktioner. Strenx® 700MC D/E séljs i bandstal, slittat bandstal och ldngdkapade platar.

Dimensionsintervall
Strenx® 700MC D/E finns i tjocklekar mellan 2.00 och 10.00 mm och bredd upp till 1600 mm som coils, slittade coils eller skuret i 1&ngdplt i langd upp till

16000 mm.

Mekaniska egenskaper

2.00-3.00 700 750-950 0.8xt
3.01-6.00 700 750-950 - 12 1.2xt
6.01-10.00 700 750-950 - 12 1.6xt

De mekaniska egenskaperna provas i langdriktningen.

1) Om Rey inte ar tillampligt anvands Rpo 2. | tjocklekar > 8 mm kan den minsta strackgransen vara 20 MPa lagre.
2) Ago vérdet géller tjocklekar < 3.00 mm

3) As vardet galler plattjocklekar = 3.00 mm

4) | bade langs- och tvarriktning.

Slagseghet
Strenx® 700MC D 40J/-20°C
Strenx® 700MC E 27J/-40°C

1) Slagprov enligt EN ISO 148-1 utfors pa tjocklekar = 6 mm. Det angivna minsta vardet galler for normalstora provstavar.

Kemisk sammansattning (chargeanalys)

0.12 021" 2.10 0.020 0.010 0.092) 0.202 0.152
1) Om materialet ska varmforsinkas enligt kategori A eller kategori B i EN 10149-2 maste detta anges vid bestéliningstillfallet. Andra galvaniserade klasser med hégre Si-klasser finns att fa efter
Overenskommelse.
2) Summan av Nb, V och Ti = hogst 0,22 %.
Stélet &r finkornebehandlat.

Kolekvivalent CET(CEV)

Typ CET(CEV) 0.25 (0.39)

CET=c+MntMo CrtCu NI cpy-c+Mn, CrtMo+V, Cuthi
10 20 40 6 5 15
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Toleranser

Mer information &terfinns i SSAB:s broschyr Strenx® Guarantees eller pd www.ssab.com.

Tjocklek
Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.
Strenx® Garantier erbjuder betydligt snavare tjocklekstoleranser jamfort med EN 10057.

Langd och bredd

Bredd- och langdtoleranser foljer SSABs standard.

SSABs standard erbjuder snavare bredd- och langdtoleranser an EN 10057.
Léangdtoleranser géller endast langdkapad plat

Form
Toleranser enligt EN 10051. Snavare toleranser enligt SSABs standard finns att f& pa bestéllning.

Planhet

Toleranser enligt Strenx® Planhetsgarantier klass A.

Strenx® Planhetsgarantier erbjuder betydligt snavare tjocklekstoleranser jamfort med EN 10057,
Planhetsgarantier géller endast langdkapad plat.

Ytegenskaper
Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

Leveranstillstand

Termomekaniskt valsad. Strenx® 700MC D/E finns med valsad eller betad yta, med rakant eller skuren kant.

Leveranskraven &terfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller p& www.ssab.com.

Tillverkning och andra rekommendationer
Svetsning, bockning och maskinbearbetning
Strenx® 700MC D/E har goda svetsnings-, kallformnings- och skarningsegenskaper.
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Strenx® 700MC D/E &r ett varmformat sté&l som inte lampar sig for tilliampningar som kréver varmebehandling vid temperaturer éver 580°C, eftersom

materialet da kan forlora sina garanterade egenskaper.

For information om tillverkning, se SSABs broschyrer pa www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

Lampliga halso- och sakerhetsatgarder méaste vidtas vid svetsning, skarning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd

plat, kan producera damm med hog partikelhalt.

Kontaktinformation

www.ssab.com/contact

Vid skillnader mellan sprakversioner ar det den engelsksprakiga versionen som har foretrade. Mindre @ndringar och uppdateringar av dokumenten kan SSA B
(4

ske. Hamta den senaste versionen pa www.ssab.com

SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, SSAB Domex, SSAB Laser, Raex, Duroxite ar varumarken som tillhor SSAB-koncernen.
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